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Fig. 1 — Carte partielle de la région du Trans-Pecos (Texas, U.S.A.) montrant les différents
districts minéralisés en mercure.



LES GISEMENTS DE MERCURE DE L’OUEST (TRANS-PECOS) DU TEXAS
(US.A)

Par Fabien CESBRON

Introduction

Les gisements de mercure les plus importants des U.S.A. sont localisés soit en
Californie (districts de New Almaden, au sud de San Francisco, et de New Idria, dans le
comté de San Benito), soit dans le sud de la partie ouest du Texas. Dans le premier cas, la
minéralisation s’y rencontre dans des zones argileuses séparant des roches serpentinisées de
gres et d’argiles de la série Franciscaine et le cinabre se serait déposé 4 des températures
inférieures & 250°C ; dans le second, elle est présente dans des argiles et surtout des calcaires,
plus exceptionnellement dans des roches ignées.

Quelques antres gisements, d’importance économique trés restreinte, ainsi que de
nombreux travaux de recherche (« prospects ») et indices sont connus dans d’autres états de
’ouest : Nevada ( Steamboat Springs et indices des comtés de Humboldt, Nye, Pershing et
Esmeralda), Californie (Sulfur Bank, dans le comté de Lake), Arizona (petits gisements des
comtés de Maricopa, Gila et Yuma), Idaho (district de Yellow Pine ; Boiling Spring), Oregon,
Washington, etc. I semble par ailleurs que de nombreuses petites occurrences proviennent en
fait de Paltération de tétrahédrites mercuriféres,

Localisation et géographie

Les gisements texans sont situés au sud-ouest de I'Etat (fig. 1), dans une région
appelée Trans-Pecos incluse entre le Rio Grande au sud, et la riviére Pecos qui descend du
Nouveau Mexique et se jette dans le Rio Grande bien 4 I'est du parc national de Big Bend.

Cette région est la moins peuplée et la plus belle du Texas car contenant des zones
montagneuses, des plateaux, des cuestas et des déserts pratiquement absents ailleurs . Dans la
ceinture mercurifére, en particulier dans les environs de Terlingua, I’érosion est intense et la
topographie chaotique, recoupée par de nombreux ravins et canyons de tailles diverses, d’on
€mergent quelques « mesas » isolées, pios solitaires et petites « sierras » accidentées au relief
des plus rugueux.

Le climat y est aride & semi-aride avec des températures estivales (!) dépassant
fréquemment 45°C ; les sources sont trés rares et ’eau provient surtout de réservoirs naturels
(« tinajas ») ou artificiels. La végétation clairsemée consiste en cactus d’assez petite taille et
surtout en diverses espéces de yuccas, d’agaves et de sotols. Parmi les arbustes il faut citer



P’ocotillo qui ne pousse que sur le calcaire, le « creosote bush » ou « chaparral » 4 'odeur
forte et aux feuilles collantes littéralement bourrées de produits chimiques dont certains
possédent des activités antimicrobiennes, le mesquite et divers acacias dont le « catclaw »
unanimement hai pour ses épines redoutables. Une plante fréquente mais en voie de
disparition est I’ Euphorbia antisyphylitica : appelée « candelilla » (petite chandelle) par les
mexicain, elle est recouverte par une épaisse couche de cire qui peut étre enlevée par
immersion dans de I’eau bouillante et est alors utilisée pour la fabrication de bougies, savons,
cirages, onguents, etc.

Quant aux gisements proprement dits, ils occupent trois districts principaux, les deux
premiers étant localisés dans une ceinture étroite d’environ 32 km de long (fig. 1).
- Le district de Terlingua : situé dans le comté de Brewster, c’est le plus étendu et il inclue les
mines de Study Butte, Chisos, Colquitt-Tigner, Rainbow, Mariposa, Two-Forty-Eight,
Margaret D (ou Magie D), etc.
- La mine Fresno : un peu isolée, elle est située dans le comté de Presidio, & environ 12 km 2
vol d’oisean & I’ouest de la localité de Terlingua. En fait, on peut I'inclure dans le district
précédent.
- La mine Mariscal : trés 4 Iécart des autres, elle est localisée dans le comté de Brewster mais
4 P'est de Terlingua, dans le parc national de Big Bend et & Pextrémité nord-ouest de la
montagne Mariscal.

Historique et production

La tradition locale veut que les gisements de mercure furent d’abord découvert par les
indiens qui auraient utilisé le cinabre comme pigment mais ’analyse des pictogrammes
proche des campements n’a jamais révélé le présence de mercure. D’aprés Phillips (1905), 1a
présence de cinabre dans la région commenga 4 &tre connue dés 1850, cette partic du Texas
ayant été achetée au Mexique en 1848, et les activités miniéres débutérent en 1894 lorsque
George W. Wanless et Charles Allen commencérent 4 travailler au voisinage de California
Min. (fig. 1: zone incluant la mine Mariposa), tandis qu’un peu plus tard et dans la méme
zone, Jack Dawson, J.A. Davies et Louis Lindheim construisirent un four & distillation et
furent les premier producteurs de mercure (Yates et Thompson, 1959). Vers 1898,
1’établissement minier 3 California Min. fut jugé suffisant (prés de 3 000 personnes en 1903)
pour qu’un bureau de poste y soit installé et la localité requt alors le nom de « Terlingua »
dont I’origine est mal connue : une tradition invérifiable voudrait que ce nom vienne de « Tres
Linguas » (Trois Langues), les mineurs parlant 1'anglais, 1’espagnol et le chinois. Comme
d’autres découvertes furent faites vers I’est (mine Chisos en particulier), la localité se déplaga
donc vers sa position actuelle et I’ancien site regu alors le nom de Mariposa (cf. carte de la
fig. 1).



On estime que les mines travaillées dans la zone de California Mtn, produisirent entre
20 000 et 30 000 flasques de mercure, la flasque contenant 76 livres de cet €lément (34,47

kg).
C’est également vers cetie méme époque que furent découverts des gisements proches

de la localité actuelle de Terlingua, en particulier la mine Chisos (1902) qui devint rapidement

]

23 miles (37 km) de travaux dont les 17 niveaux, séparés de 15 m, et les nombreux sous-
niveaux étaient desservis par 3 puits principaux.
En 1902 fut découvert aussi le gisement de Study Butte, cing miles a I’est de

ferma en 1905-1906 pour reprendre les opérations 10 ans plus tard.
Durant la premiére guerre mondiale, du fait de I’augmentation dy prix du mercure

principalement des mines Study Butte, Fresno et Two-Forty-Eight qui est situde 4 mi-chemin
entre Terlingua et Study Butte (mine 248 de Ia figure 1).

La chute des cours aprés la guerre entraina la fermeture de toutes les mines vers 1947
et on estime que la production totale durant toute I’histoire du district de Terlingua, mine
Fresno comprise, fut environ de 150 000 flasques de mercure, soit 5 170 tonnes,

Quant 4 la mine Mariscal, elle a été découverte en 1900 par Martin Solis qui rencontra

alors du cinabre prés de son ranch. C’est cependant Ed Lindsey qui enregistra la premiére



York, fonda la Mariscal Mining Company : il modernisa la mine et construisit un four
Scott dont il sera parlé plus loin car c’est le seul qui reste de tous ceux qui furent construits
dans la région. La mine ferma définitivement en 1943, un an avant la fondation du parc
national de Big Bend.

Géologie

La géologie du district de Terlingua a surtout été étudiée par Yates et Thompson
(1959) et discutée par Ridge (1972). La région est recouverte de roches sédimentaires d’age
crétacé recouvertes par des épanchements de laves et des roches clastiques tertiaires. A la
suite du dépot des roches sédimentaires, la région a subi un soulévement vertical (« Terlingua
domed uplift ») au-dessus d’un corps intrusif qui a provoqué la formation de nombreuses
failles et grabens. Presque en méme temps, se sont mise en place, a faible profondeur,
diverses intrusions de roches ignées alcalines qui, bien que provoquant des déformations et
des failles de moindre importance, n’ont pas produit de métamorphisme de contact notable.
C’est probablement au milieu ou vers la fin du Tertiaire que 1’activité hydrothermale liée aux
intrusions a affecté les roches sédimentaires et a minéralisé des cavernes de dissolution, des
cheminées de bréches d’effondrement, etc. 5

La série sédimentaire hote de la minéralisation (4 ’exception de la mine Study Butte
qui sera envisagée & part) est la suivante et comprend du bas vers le haut (fig. 3) :

- Calcaires de Devils River. Tl s"agit d’une séquence épaisse atteignant localement prés de 460
m, pouvant contenir de petites quantités de pyrite oxydée en surface. D’un caractére uniforme
et trés résistants 4 altération, ce sont ces calcaires qui donnent les canyons et les falaises
spectaculaires de la région. Ils peuvent étre minéralisés en mercure, en particulier au contact
avec la formation suivante qui constitue I’horizon le plus favorable et ou existent de
nombreux remplissages de cavités. Cependant, le minerai ne s’étend pas  plus de 15 m sous
Ia limite.

- Formation Grayson. Il s’agit d’une série argileuse puissante de 24 a 60 m, avec des
proportions variables de calcaire ; contenant localement de la pyrite abondante, la couleur
varie du gris au brun rouille (oxydation). Trés érodée, surtout le long des flancs des plis et sur
les talus des buttes et mesas, elle a provoqué un certains nombre de problémes d’ exploitation
dans les mines car se désintégrant complétement lorsque les zomes trés argileuses sont
humidifiées. Dans ces argiles, la minéralisation ne s’étend pas & plus de 3 m au-dessus de la
limite avec les calcaires sous jacents.

- Calcaires de Buda. Blancs et bien lités avec une cassure conchoidale, contenant plus de 96
9% en CaCO;, leur puissance varie de 15 & 30 m, avec une valeur moyenne de 27 m ; formant
des dos d’4ne, ils constituent le sommet des buttes et des mesas, protégeant ainsi les argiles
sous-jacentes de 1’érosion. Ces calcaires ont été des roches hétes importantes dela




minéralisation seulement dans la mine Chisos,

- Boquillas flags. En anglais, les « flags » ou « flagstones » désignent des roches avec un débit

en plaquettes ou en plaques utilisées souvent pour des revétements de sols ou des parements

de murs. Puissante d’environ 330 m, cette série est formée de calcaires plus ou moins bien
lités, avec des lits schisteux de plus en plus abondants vers le haut et marquant un changement
dans la sédimentation qui, de marine, devient de plus en plus continentale. Les « flags »
typiques sont des calcaires impurs (beaucoup sont sableux, quelques uns argileux) blanc
créme 4 jaune sur la surface altérée mais gris 4 noir sur la cassure fraiche, pouvant se cliver en
larges dalles plates. Les intercalations schisteuses, bitumineuses et fossiliféres, sont
pratiquement noires sur la cassure mais jaune clair ou chamois lorsqu’elles sont altérées.

Comme les calcaires de Buda, ces roches sont minéralisées seulement dans la mine Chisos.

- Argiles de Terlingua. 1l s’agit en fait de 305 m d’argiles molles et grises contenant
quelques minces lits de calcaires impurs. Leur érosion rapide conduit a la formation de
collines basses et arrondies brun Jjaune sale en surface : probablement du fait de leur
composition bentonitique, ces argiles gonflent 4 I’affleurement en donnant une surface
ressemblant 4 du « pop-corn ». Les seuls gisements de mercure rencontrés dans ces argiles
Iétaient dans les zones cuites par le métamorphisme de contact, au sommet de I’intrusion
de Study Butte. I est probable que tout le mercure des solutions hydrothermales
ascendantes ait été précipité avant d’atteindre les formations sédimentaires du sommet de
la séquence sédimentaire.
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- -Formation Aguja. Elle est constituée par des couches de grés et d’argiles en proportions
a peu prés équivalentes, les argiles étant cependant plus abondantes vers le haut qui se
termine par un fin lit tufacé ; la puissance de ’ensemble est d’environ 245 m. Prés de la
base, les grés, ou des stratifications entrecroisées sont visibles, sont interstratifiés avec des
argiles ressemblant beaucoup aux argiles de Terlingua ; il existe aussi quelques fins lits de
calcaires contenant d’abondants fossiles, ainsi que des couches charbonneuses qui
deviennent plus abondantes vers le haut de la formation et dont certaines ont été
exploitées en dehors du district de Terlingua. Un peu de cinabre peut étre rencontré dans
Ia matrice argilense des bréches d’effondrement contenant des blocs de grés de cette
formation.

- Argiles de Tomillo. Peu exposées dans le district et de couleur trés varice, elles sont

localement sableuses et peuvent méme contenir quelques couches de grés semblables aux

précédentes. Une grande partie est tufacée et quelques couches sont méme constituées presque
entiérement de ce matériau. Puissantes de 183 4 305 m, elles contiennent des bois silicifiés et
des os de sauriens, mais aucune minéralisation.

- Volcanites de Chisos. Débutant a la fin du Crétacé supérieur et s¢ poursuivant au Tertiaire,

elles sont formées de laves et de roches clastiques et ont probablement recouvert tout le

district. Elles sont surtout présentes 4 la mine Fresno ol elles sont en discordance sur les

Boquillas Flags : il s°agit alors de rhyolites mais, ailleurs dans le district, les conglomérats et

structures & effondrement incluent aussi des andésites, des basaltes et des trachytes. Leur

puissance originelle a été estimée 4 610 m.

Drautre part, tout le district est situé dans une province de roches ignées alcalines et
les sédiments précédents sont pénétrés par de nombreux dykes, lacootites, filons-couches,
etc., dont la composition va des rhyolites & des basalles a olivine en passant par des syénites a
analcime, des trachytes, des basaltes a analcime, etc. (Yates et Thompson, 1959). Toutes ces
roches se sont mises en place & des profondeurs assez faibles, d’oll un grain généralement fin,
lors des derniers stades de I’histoire structurale de la régionet donc postéricurement a
I’épisode majeur de plissement. Les sédiments au contact des intrusions ont été indurés et
décolorés (élimination de la matiére organique) mais généralement peu modifiés : certains
calcaires sont localement silicifiés et de I’analcime & pu migrer dans I’encaissant.

Les gisements et leurs minéralisations

Ces gisements ont été formés par des solutions hydrothermales en relation avec les
intrusions ignées ; Yates et Thompson (1939) les ont divisés en quatre catégories :
- Gisements formés le long du contact entre les calcaires de Devils River et la formation
Grayson ; appelés aussi gisements au contact calcaires-argiles ;
- Gisements dans les filons de calcite des Boquillas Flags ;
- Gisements dans les cheminées de bréches ;
- Gisements dans les roches ignées.



Gisements au contact calcaires-argiles.
Les plus communs et généralement les plus

riches, ils se sont formés grice 4 la dissolution du calcaire immédiatement sous les
argiles sus-jacentes qui s’effondrent alors dans la cavité de dissolution ainsi formée : de telles
cavernes se forment habituellement 4 I’intersection d’une fracture presque verticale avec la
partie supéricure de la série calcaire. On observe alors un remplissage, constitué
principalement d’argiles contenant des blocs arrondis & sub-angulaires de calcaire, qui s’avére
étre un excellent matériau-hdte pour le dépét ultérieur de cinabre (fig. 4). Ce dernier se
retrouve aussi dans les trois premiers métres des argiles non perturbées et dans les quinze
derniers métres des calcaires qui sont dailleurs plus argileux et plus finement lités que le reste
de la formation. C’est le cas des mines Chisos, Rainbow, Mariposa, Fresno, etc. La plupart du
temps, le cinabre et les autres minéraux de mercure constituaient des amas occupant
seulement une petite partie de la cavité et n’étaient pas continus ; quelques amas ont atteint
quelques centaines de pieds de long mais la moyenne ¢tait certainement inférieure 4 50 pieds
(15 m). Les teneurs sont mal connues car non archivées a I’époque mais un amas de la mine
Mariposa contenait plus de 20 tonnes de minerai titrant en moyenne 50 % de mercure !

Gisements dans les filons de calcite dans les Boquillas Flags.
En certains endroits, en

particulier entre les mines Rainbow et Two-Forty-Eight, les Boquillas Flags sont recoupées
par de nombreuses veines de calcite allant de la mince veinule ne dépassant pas 2,5 cm
Jjusqu’a des filons puissants de 3 m ; leur extension moyenne est comprise entre 60 et 150 m.
Beaucoup sont minéralisées en cinabre trés finement cristallisé et pyrite mais seules celles de
la mine Chisos ont eu un intérat ¢économique. La calcite, finement 4 grossiérement cristallisée,
est parfois rubanée et de couleur variable : blanc pur, vert pomme péle, gris pile ou brun
jaundtre, ce dernier cas correspondant 3 la présence d’hydrocarbures. Les salbandes argileuses
contiennent aussi des hydrocarbures (goudrons, huiles) localement assez abondants pour
s’enflammer en présence d’une lampe de mineur

Gisements dans les cheminées de bréches,

Il s’agit de bréches d’effondrement parfois trés
importantes, surtout présentes dans les mines Chisos, Maggie D et Two-Forty-Eight,
ressemblant 4 une carotte irréguliére et tronquée (Yates et Thompson, 1959). Lorsqu’une
cavité de dissolution dans Ie calcaire de Devils River devient trop importante, de gros blocs
commencent 4 de détacher du toit qui se déplace vers le haut, atteignant la formation
Grayson dont les argiles s’effondrent rapidement, pouvant remplir temporairement la cavité.
Le phénoméne continue et, quand les calcaires de Buda sont atteint, il se forme une nouvelle
cavit¢ qui s’élargit tout en croissant vers le haut : des blocs de calcaires de Buda et des
Boquillas Flags se détachent alors des cotés et du toit, formant finalement une cheminée de



Fig 4. — Schéma montrant la formation d’une cavité de dissolution et son remplissage
au contact calcaires-argiles. La minéralisation, en noir, s’est déposée lors des demniers stades
du processus. D’aprés Yates et Thompson, 1959. :
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bréche dont les éléments se sont déplacés vers le bas d’au moins 150 m (cheminée Maggie
Sink) et parfois beaucoup plus (460 m pour la cheminée Aguja de la mine Chisos). Du fait de
I’érosion ultérieure, certaines de ces bréches affleuraient en surface. Leur diamétre est
habituellement compris entre 30 et 90 m: certaines ne dépassaient pas 15 m tandis que
d’autres pouvaient dépasser 90 m. Elles étaient souvent richement minéralisées, en particulier
4 la mine Chisos.

Gisements dans les roches ignées.
Du cinabre associé a des intrusions ignées a été rencontré

en plusieurs endroits du district de Terlingua comme la syénodiorite 4 analcime de la mine
Two-Forty-Eight, la latite sodique de la mine Mariposa, la rhyolite du ddme de Contrabando
ou la syénite quartzique sodique de Study Butte (fig. . Mais, a part le cas de cette derniére,
toutes ces occurrences ont été d’une importance économique mineure. Le cinabre, associé a
de la pyrite, 4 un peu de calcite et 3 des composés hydrocarbonés, remplit les pores ouverts,
les fractures et les zones bréchifiées. A Study Butte, le cinabre était également présent dans
des fractures traversant des argiles situées au-dessus de [D'intrusion et légérement
métamorphisées 4 la suite de sa mise en place.

Les minéralisations

Ces gisements se sont formés tardivement : aprés les mouvements structuraux majeurs
qui ont débuté durant le dépéts des volcanites de Chisos, et méme aprés la mise en place des
roches intrusives ignées. D’un autre coté, les structures-hbtes qui ont accueilli les
min€ralisations (cavités de dissolution et bréches d’effondrement) se sont développées aprés
le volcanisme de surface mais avant I’intrusion des roches ignées (Yates et Thompson, 1959).
La majeure partie de cette minéralisation est constituée de cinabre trés finement cristallisé et
intimement mélangé a de Pargile, parfois 4 du mercure natif ; cependant, ce sont les chlorures,
oxychlorures, oxysulfates, etc., de mercure qui ont fait la renommée du district (tablean 1).
Quant aux autres minéraux, ils sont constitués principalement par de la calcite abondante et de
couleur variée, de quartz et de calcédoine, de fluorite (surtout dans la mine Fresno), de pyrite
(dépét antérieur a celui du cinabre) et d’un peu de marcasite, de barite, de gypse, d’hématite et
de jarosite.

Parmi les minéraux de mercure, dont Terlingua est la localité-type pour huit d’entre
eux, on peut citer plus particuliérement.

- Calomel Hg'Cl, quadratique : il se présente en prismes courts de couleur blanche, gris plus
ou moins foncé (il s’obscurcit a Ia lumiére) ou brune, ainsi qu’en cristaux plus ou moins
arrondis du fait de leur richesse en formes (fig. P). Le calomel est d’origine hypogeéne et
aurait précipité avant le cinabre.

- Eglestonite Hg;Cl;O(OH), cubique : elle forme des ctistaux atteignant 1 mm (fig. Q).



Figure 10. Calomel crystal drawings, Terlingua
(Hillebrand and Schaller, 1909).

Fig P. - Dessins de cristaux de calomel de Terlingua. Daprés Hillebrand et Schaller,
1909.
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- jaunes i brun jaune et s’assombrissant 4 la lumiére comme le calomel, devenant alors
pratiquement noirs.

- Montroydite HgO, orthorhombique : c’est peut-étre le plus spectaculaire des minéraux rares
de mercure, formant en particulier des « spectres » constitués d’un cristal perché a extrémité
d’un prisme allongé (fig. R); certains cristaux prismatiques, d’un rouge profond et parfois
courbés du fait de leur flexibilité, ont atteint 2,5 ¢m : ils contiennent fréquemment du mercure
natif. La montroydite, souvent associée a la terlinguaite, au mercure natif et, plus rarement, au
calomel, provenait essentiellement de la mine Mariposa et en particulier du puits Cruz.

- Terlinguaite Hg"Hg’"OCI, monoclinique : le plus souvent poudreuse, elle peut cependant
présenter des cristaux jaune soufre 4 bruns, devenant vert olive a la lumiére (fig. 8).

Toutes les espéces rares de mercure observées a Terlingua étaient cependant loin
d’étre fréquentes et, de plus, seules quelques mines les ont produites, en particulier la mine
Mariposa ; parmi les autres il faut mentionner Maggie D et Colquitt-Tigner ou de rares
enduits poudreux et fins encroiitements, etc., de gianellite, eglestonite, kleinite, mosesite,
schuetteite et terlinguaite peuvent étre encore rencontrés.

Origine des minéralisations

Selon Yates et Thompson (1959), les districts de Terlingua et de Mariscal
appartiennent & toute une province métallogénique mercurifére puisque d’autres occurrences
de cinabre sont connues dans les Christmas Mins. (nord-est de Study Butte), dans la Mesa de
Anguilla et enfin au Mexique, de Pautre coté de la frontiére. Comme dans beaucoup d’autres
provinces du méme type, les mouvements structuraux, Iactivité ignée (roches intrusives et
volcaniques) et les minéralisations en mercure sont reliées dans le temps et I’espace.

Les minéralisations se sont déposées 4 partir de solutions hydrothermales et de leurs
phases gazcuses associées qui ont utilisé les fractures, les cavités de dissolution, les
cheminées d’effondrement, etc., pour se déplacer vers le haut. Les auteurs précédents estiment
que le mercure a ét¢ probablement transporté, tout au moins particllement, sous forme
gazeuse et qu’il s”est déposé sous forme de chlorures et de sulfures ; la calcite, gangue la plus
fréquente, s’est déposée probablement sous des conditions de pression réduite, aprés avoir été
dissoute & partir des calcaires par des eaux carbonatées acides. Si les températures étaient
inférieures & 300°C et les pressions inférieures & 30 atmosphéres, la source du mercure reste
cependant problématique : provient-il directement d’un magma qui serait sous-jacent & une
grande partie de la région de Big Bend, ou a-t-il été « distillé », sous Ieffet de la chaleur
¢mise par ce dernier, 2 partir de roches sédimentaires ou volcano-sédimentaires profondes ?

Les chlorures, rarement associés au cinabre, se sont certainement formés aussi par des
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resno. Les calcaires de Buda,

Fig. 2 — Un des anciens puits d’extraction de la mine
surmontant la formation Grayson, couronnent la butte a I’arriere plan.

2% AR et 4 ¥/ ,
Fig. T — Four Scott de la mine Mariscal : le four en briques précéde trois tours de
condensation.
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Fig. 5 — Haldes de la mine de Study Butte.

Fig. U — Mine Fresno : batterie de condenseurs avec une derniére tour de condensation et
la cheminée. On remarque également a gauche la présence d’un four de distillation  cing
cornues.
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Fig Q. — Dessins de cristaux d’eglestonite de Terlingua. D’aprés Hillebrand et

Schaller, 1909.
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processus hypogénes : leur morphologie (en particulier les facies aciculaires fragiles, les
« sceptres », etc.) et le fait que les cristaux soulignent les parois des cavités et ne remplacent
jamais les minéraux de la gangue (c’est le contraire avec le cinabre, mal cristallisé sauf dans
les filons de calcite) font penser 4 des sublimés qui ont donc dii cristalliser en grande partie &
partir d’une phase vapeur. La succession probable est: calomel, mosesite, kleinite,
terlinguaite et eglestonite; une partic de la montroydite est cependant probablement
supergéne. Quant au mercure natif, il semble s’&tre déposé aussi bien au début (inclusions
dans le calomel) que vers la fin de la minéralisation : une petite partie est également d’origine
supergéne.

Procédés d’extraction du mercure

Si le mercure lui-méme bout & 350 °C, ses composés chauffés émettent des vapeur &
toutes températures ¢t le procédé classique d’obtention de cet élément se fait donc par
distillation séche. Trois types d’installations sont encore visibles actuellement dans cette
partie du Trans-Pecos :

- des fours de distillation 4 cornues ;
- un unique four Scott ;
- des fours rotatifs.

Fours de distillation & cornues.

Les premiéres comues étaient en poterie vernissée et ont été
vite remplacées par des cornues en acier: il s’agissait de tubes cylindriques placés
horizontalement dans une structure en briques. Le minerai était introduit dans les tubes et
chauffé par un foyer situé 4 la partie inférieure : les vapeurs étaient collectées et refroidies
pour condenser le mercure. Le minerai calcing, souvent de couleur rougeitre du fait de Ia
pyrite éventuellement présente, était ensuite sorti 4 1’aide d’une raclette et le tube rechargé. I
est évident que ce type de four demandait pas mal de manipulations pour une capacité faible,
aussi n’était-il utilisé que pour les minerais riches ; comme la récupération en mercure était de
I’ordre de 90 & 95 %, les haldes résultantes contiennent donc encore 5 4 10 % de mercure,
d’oll une contamination importante des sols avoisinants.

Fours Scott.

Plusieurs fours de ce type ont été en opération dans les districts de Terlingua et
de Mariscal, mais seul celui de ce dernier a survécu (fig. T): le minerai était porté 4 la
température de 182°C (360°F) aprés avoir été introduit par des orifices situés & la partie
supérieure ; dans le méme temps, une quantité équivalente de minerai caleiné était retirée 4 la
parti¢ inférieure. Il fallut prés d’une année de fonctionnement pour saturer en mercure les
briques de la construction, avant de pouvoir commencer une production commerciale. Bien
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FigR. - Dessins de cristaux de monroydite de Terlingua.
D’aprés Hillebrand et  Schaller, 1909.

16

































